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R APPORTDO D 1 P ROVA
Campione GUP215X/SPCE Metodo di Prova Requisiti

05 (FMVSS
T 302)
Velocita di combustione mm/min 0 FMVSS 302:2011 < 100

(la flamma si estingue
prima di raggiungere la
zona del conteggio)

Campione GUP215X/SPCEO5 Metodo di Prova Valore
richiesto
Velocita lineare di mm/min 23 UL 94 <75
combustione Horizontal Burning Test
HB
1l campionamento é stato eseguito a cura del Committente.
;;';sullaﬁ ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.
;E)resente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.
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